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BN SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

scc MIRALI

E° REVOLU

ION

Innowacyjne lustro o wyjatkowej czystosci odbicia

Wptyw lustra scc MIRALITE
REVOLUTION na $rodowisko
naturalne zostat zmniejszony
dzieki pracy nad wszystkimi
etapami jego cyklu zycia.

Korzystne dla zdrowia

i dobrego samopoczucia,
nie zawiera zadnych
substancji toksycznych.

Wysoka jakos¢ i trwatos¢
potwierdzona parametrami
technicznymi.

Atuty estetyczne, ktore
pozwalajg na tworzenie
jasnych, przyjaznych wnetrz.
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Showroom Silvera, Paryz



Swiatlo, przestrzern, wzornictwo

B Zastosowania

Wiasciwosci luster sec MIRALITE
REVOLUTION sprzyjaja uwypukla-

niu urody przestrzeni wewnetrz-

nych (wieksza jasnos¢, przyjazny
nastréj, podkreslony oryginalnym

wzornictwem).

Lustra znajdujq zastosowanie w po-

mieszczeniach mieszkalnych

BN Asortyment

B scc MIRALITE REVOLUTION

Grubos¢ (mm) 2

3210 x 2000

Bezbarwne
Ekstra biate
Brazowe

Szare

Zielone

Cascade Hi-Tech, Paryz

3210x 2000

3

3210x 2250

3210 x 2550

3210 x 2 000

3210 x 2 250

(tazienki, pomieszczenia komunikacyj-
ne), a takze w przestrzeniach ustu-
gowych (biura, sklepy, hotele, restau-
racje, sale sportowe).

Réznorodne zastosowanie: lustra
w ramie lub bez, pokrycia $cian, ele-
menty mebli (blaty stotéw, drzwi szaf,
potki), szyldy itp.

tazienka, Vom Bett ins Bad, Niemcy

H
w
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3210 x 2 550
3210x 2750
3210x 2000
3210x 2250
3210 x 2550
3210 x 2000
3210 x 2 250
3210 x 2 550
3210 x 2 250

Produkowane wymiary:
PLF: 3210 x 6000 mm
o N o DLF:3210 x 2000/ 2250/ 2550 mm
1605 x 2000/ 2250/ 2550/ 2750 mm

o . . Tolerancja grubosci:
2,3,4,5i6 mm +/- 0,2 mm
8 mm +/- 0,3 mm
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BN SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

Lustro o trwatym odbiciu, bezpieczne
dla zdrowia i srodowiska naturalnego.
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ENERGIA
I SUROWCE

Oszczednos$¢ zasobow
F naturalnych

W cigqgu trzech lat firma
SAINT-GOBAIN GLASS uzyskata
oszczednosci rzedu 10% zuzycia
energii przy produkcji szkta.

W sktad luster wchodzi 30% szkta
pochodzacego z recyklingu.

1 tona
szkta z recyklingu

A o

M 7/

mniej i€
emisji CO,

0 255-300 kg

4 e scs MIRALITE REVOLUTION

o

Ograniczenie liczby
przejezdzanych kilometrow
oraz redukcja emisji CO,

LOGISTYKA

PRODUKCIJIA

e Lustra wytwarzane na terenie
Réduire, Réutiliser, Recycler zaktaddw produkcji szkta
(zasada 3 R) czyli Redukcja,
Ponowne Wykorzystanie i Recykling,

to nasz niezmienny cel.

e Fabryki usytuowane w poblizu
klientéw

e Redukcja emisji CO, i pytédw
(elektrofiltry)

Uzdatnianie 19% wody i jej
ponowne wykorzystanie
w procesie produkcji

A LY

e Recykling pozostatosci metali
(pallad, srebro), ziem rzadkich
(tlenek ceru) i sttuczki szklanej

Brak substancji wzbudzajacych
szczegolnie duze obawy w rozu-
mieniu rozporzadzenia REACH?

Fabryki wyposazone w systemy
odzyskiwania i uzdatniania

rozpuszczalnikow wydzielanych
w procesie produkcyjnym

Fabryki posiadajace certyfikat:
ISO 14000 ($rodowisko),
ISO 9001 (jakos¢),

OHSAS 18001 (bezpieczenstwo)




OCHRONA ZDROWIA
I SRODOWISKA

Bez dodatku otowiu

Sladowe stezenie naturalne olowiu* (ponizej

50 ppm?2), znacznie nizsze od minimalnych wartosci
okreslonych we wszystkich obowigzujacych przepisach.

Lustra 30-50 000 ppm
standardowe ‘
RoHS* . <1000 ppm
600-krotnie
mniejsze
stezenie
US Federal < 90 ppm otowiu
se6 MIRALITE < 50 ppm
REVOLUTION

Pomiary przeprowadzone na suchej powloce, zgodnie z ISO 11885, test TUV3.

Ochrona jakos$ci powietrza w pomieszczeniach

sec MIRALITE REVOLUTION jest znakomitym materiatem
do stosowania przy projektowaniu wnetrz dzieki bardzo
niskiemu poziomowi emisji Lotnych Zwiazkow
Organicznych (COV)** i formaldehydu**,

Pomiary po uplywie 28 dni

Catkowity poziom
emisji COV
(w przeliczeniu na toluen)

Catkowity poziom
emisji formaldehydu
(w przeliczeniu na NPH)

sec MIRALITE < 3 = R
REVOLUTION =6 ug/m =5 pg/m
AFSSET®/AgBB® <1000 pg/m? 10 pg/m?

sec MIRALITE REVOLUTION produkowane jest bez uzycia
miedzi i nie zawiera ftalanéw (wchodzacych w sktad
niektérych plastyfikatoréow).

“ & ¥ -rTq_r;

(*) Ofdw, tradycyjny sktadnik powtoki naktada- 1
nej na tylng powierzchnie luster, majacy silne

T

Pomiary przeprowadzone zgodnie z ISO 16000, test EUROFINS.

REACH (Registration, Evaluation and Autorisation

TRWALOSC I JAKOSC

Wyjatkowa jakos¢ i zywotnosé

sec MIRALITE REVOLUTION stanowi alternatywe
bardziej przyjazna dla $rodowiska, zachowujac
dotychczasowe parametry techniczne luster

Saint-Gobain
e Posiada znakomite parametry w zakresie
trwatosci.

e Wykracza poza wymogi normy EN 10367

see MIRALITE
REVOLUTION

Norma

Testy EN 1036

Rozpylona obojetna solanka (NSS), ISO 9227,
po uptywie 480 godz.

Maksymalna
korozja na < 1000 50
krawedziach (pm)

Solank ! 1a k octowym z dodatkiem miedzi

(CASS), ISO 9227, po uptywie 120 godz.

Maksymalna
korozja na
krawedziach (pm)

< 1500 250

Kondensacja wody (EN 1036, Zatacznik A),
po uplywie 480 godz.

Maksymalna
korozja na
krawedziach (pm)

< 200 0

sec MIRALITE REVOLUTION ma znakowanie CE,
a jego parametry sq regularnie kontrolowane.

4

RoHS: Dyrektywa Europejska 2002/95/CE

dziatanie antykorozyjne, zanieczyszcza srodowi-
sko i stanowi duze zagrozenie dla zdrowia.

(**) Lotne zwigzki organiczne i formaldehyd sq
organicznymi substancjami chemicznymi, ktére
rozprzestrzeniajq sie w temperaturze pokojowej
i mogq wywotywac réznego typu ktopoty zdro-
wotne (podraznienia oczu, trudnosci z oddycha-
niem itp.).

of CHemicals): rozporzadzenie europejskie w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow.

2 ppm (parts per million - liczba czasteczek na mi-
lion) - jednostka uzywana do pomiaru stabych ste-
Zen zwigqzkéw chemicznych. Jeden ppm odpowiada
10°%, czyli jednemu gramowi na tone.

3 v (Technischer Uberwachungs-Verein):
niemiecki urzad kontroli i normalizacji, wydajgcy
certyfikaty bezpieczeristwa i jakosci produktéw.

,Restriction of the use of certain Hazardous Sub-
stances in electrical and electronic equipment”.

5 AFSSET: Francuska Agencja bezpieczeristwa
sanitarnego srodowiska naturalnego i bezpieczen-
stwa pracy.

6 AgBB - niemiecki komitet oceny zagrozen dla
zdrowia zwigzanych z wyrobami budowlanymi.

7 EN 1036 - europejska norma dotyczgca jako

Sci luster do zastosowari wewnetrznych (szkto
budowlane).

5e SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN



I SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

I Przetwarzanie

Wiele mozliwosci obrobki

sec MIRALITE REVOLUTION nadaje sie
do wszelkiego rodzaju ciecia, zaréwno
geometrycznego, jak i nieregularnego;
moze by¢ nawiercane i poddawane
obrdbce krawedziowej (ciecie ukosne,
fazowanie itp.).

sec MIRALITE REVOLUTION mie¢ na-
dany indywidualny akcent za pomoca
wzoru lub logo natozonego technikg
piaskowania lub grawerunku na pozy-
cji przeciwlegtej do powtoki.

I Parametry optyczne

sec MIRALITE REVOLUTION

Grubos¢ % R{minimum
3 mm 93
4 mm 92
5 mm 91
6 mm 89

Pomiar ukierunkowanego odbicia $wiatta znorma-
lizowanego ,A” (CIE) pod katem padania do 10°
w stosunku do prostopadtej (zgodnie z normg

EN 1036).

6@ scc MIRALITE REVOLUTION



BN Zasady wytwarzania

Powloka 2 - ochrona przed zarysowaniem
Minimalne emisje lotnych zwiazkoéw organicznych

Powtoka 1 - ochrona przed korozja
Bez dodatku otowiu (< 50 ppm)

Warstwa utrwalajaca - przyleganie i trwatos¢

Srebro - odbicie

Warstwa gruntujaca - aktywacja chemiczna

Tafla szkia

BN Montaz

Mocowanie

Mocowanie na wpust w profilu
Nalezy zadbac, aby profil byt ide-
alnie czysty i suchy. Potozy¢ lu-
stro na klinach o grubosci przy-
najmniej 3 mm, w taki sposdb,
aby byto uniosione i nie miato kon-
taktu ze skraplajaca sie woda, kto-
ra moze gromadzi¢ sie w profilu.

Mocowanie za pomoca
uchwytéw tapkowych

Nalezy wybraé odpowiednie
uchwyty. Unika¢ kontaktu szkfa
z metalem, uzywajac odpowied-
nich przekfadek i plastikowych,
okragtych podktadek.

Nie mocowac lustra na site.

Klejenie

Mocowac sGG MIRALITE
REVOLUTION przy uzyciu specjal-
nego kleju do luster lub obojet-
nego silikonu, wytacznie na bazie
alkoholu lub oksymu*, w poftacze-
niu z tasma dwustronnie klejaca.
Nalezy przestrzegac instrukcji po-
danych przez producenta.

* W razie watpliwosci co do neutralnosci

stosowanych produktéw, niezbedne jest
przeprowadzenie testu lakieru.

Montaz na zewnatrz

Prosimy o kontakt.

Konserwacja

Nie nalezy uzywac produktow
agresywnych (roztwory kwasne,
silnie zasadowe lub Scierne).
Unika¢ pozostawiania resztek pro-
duktu czyszczacego na obrzezach
lustra.

Bezpieczenstwo

sGG MIRALITE REVOLUTION nale-
zy montowac zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami. Czesto ko-
nieczne jest zastosowanie lustra
pokrytego folig.

W kazdym przypadku

Niezaleznie od sposobu mocowania
nalezy:

Mocowac lustro na podtozu stabil-
nym, czystym, suchym, bez zad-
nych substancji agresywnych

i idealnie ptaskim.

Zachowac¢ dostateczng przestrzen
miedzy $ciang (podtozem) a lu-
strem, tak, aby zapewni¢ odpowied-
nig wentylacje (5 mm w przypadku
luster o wysokosci do 1 m, 10 mm
w przypadku luster wiekszych).

W przypadku montazu luster obok
siebie zachowac odlegtos¢ 1-2 mm
miedzy poszczegdlnymi format-
kami.

Unika¢ umieszczania lustra w po-
blizu Zzrédta ciepta (o$wietlenie,
ogrzewanie).
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Dystrybutor

www.saint-gobain-glass.com
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